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материаловедения в строительстве

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Технология производства ЖБИ и 
конструкций

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 7

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Экзамен

• Контрольная работа • 3 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 3 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Технология производства ЖБИ и конструкций

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
разрабатывать 
технологию 
производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций.

З-1 - Перечислить основные 
технологические схемы 
производства строительных 
материалов, изделий и 
конструкций из бетона и 
железобетона.
З-2 - Описывать основные 
технологические операции для 
производства строительных 
материалов, изделий и 
конструкций из бетона и 
железобетона.
З-4 - Описывать методы 
проведения расчетов 
технологических линий по 
производству строительных 
материалов, изделий и 

Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  №1
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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конструкций из бетона и 
железобетона.
П-1 - Составить 
технологические схемы по 
производству строительных 
материалов, изделий и 
конструкций из бетона и 
железобетона.
П-2 - Разрабатывать в 
соответствии с заданием 
технологию производства 
строительных материалов, 
изделий и конструкций из 
бетона и железобетона, на 
основе обоснованного выбора 
технологических операций и 
оборудования.
У-1 - Выбирать 
технологическую схему 
производства строительных 
материалов, изделий и 
конструкций из бетона и 
железобетона в зависимости от 
вида материала, изделия или 
конструкции.
У-2 - Устанавливать 
последовательность 
технологических операций по 
производству строительного 
материала, изделия или 
конструкции конструкций из 
бетона и железобетона.
У-5 - Устанавливать 
последовательность расчета 
технологических линий по 
производству строительных 
материалов, изделий и 
конструкций из бетона и 
железобетона в соответствии с 
методикой.

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на лекциях 7,16 10
домашняя работа 7,16 40
домашняя работа 7,16 30
контрольная работа 7,16 10
контрольная работа 7,16 10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.30
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение практических заданий 7,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.30
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

лабораторные работы 7,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1.00
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.00
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 8,8 50
контрольная работа 8,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.30
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение практических заданий 8,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.30
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение лабораторных работ 8,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1.00
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.00
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).
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Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Выбор и расчет количества материалов для производства бетонов
2. Определение потребности предприятия в сырье, расчеты по технологии и мощности 

складского хозяйства
3. Технологические расчеты по бетоносмесительным цехам и установкам
4. Расчеты по определению потребности в сырье и технологии арматурных цехов
5. Расчеты по технологии производства предварительно напряженных изделий
6. Технологический расчет камер твердения
7. Компоновка технологического оборудования цеха или участка
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Определение реологических характеристик бетонной смеси и оценка их влияния на 

прочность бетона
2. Ускоренный способ оценки качества цемента в бетоне и назначения состава бетона
3. Исследование режимов виброуплотнения бетонной смеси и их влияния на прочность 

бетона
4. Изучение факторов влияющих на прочность сцепления бетона и арматуры
5. Изучение влияния пластифицирующей добавки на свойства бетонной смеси и 

тяжелого бетона
6. Исследование факторов, влияющих на ускорение твердения бетона в нормальных 

условиях
7. Определение прочности бетона неразрушающим методом
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  №1
Примерный перечень тем
1. Ознакомление и конспект нормативных документов
Примерные задания
ГОСТ 14098–2014 СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Типы, конструкции и размеры
ГОСТ 380–2015 СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

ГОСТ 34028–2016 ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ГОСТ 4543–2016 «МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ 
ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ. Технические условия»

ГОСТ 5781-82 «СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Технические условия»

ГОСТ 3282-74 «ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. Технические условия»

ГОСТ 3241-91 «КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»
ГОСТ 25878-2018 «ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ПОДДОНЫ. Технические условия»
ГОСТ 33757—2016 «ПОДДОНЫ ПЛОСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ. Технические условия»
ГОСТ 22685-89 «ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ 

БЕТОНА. Технические условия»
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ГОСТ 34329-2017 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ОПАЛУБКА. Общие 
технические условия»

ГОСТ 23478-79 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Опалубка для возведения 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие 
технические требования»

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Экструдеры
2. Слипформеры
3. Виброформующие машины
Примерные задания
Оборудование для безопалубочного формования железобетонных изделий. 

Необходимо описать принцип действия, достоинства и недостатки
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. Контрольный тест по теме "ТВО"
Примерные задания
Последовательность проведения автоклавной обработки
1 Этап выдержки изделий при постоянных давлении и температуры
2 Этап от момента подъема давления до требуемой температуры прогрева
3 Этап от момента снижения давления до атмосферного
4 Этап охлаждения изделий от 100 ºС до нормальной
5 Этап от начала впуска пара до установления температуры 100 ºС

Скорость подъема температуры при ТВО железобетонных изделий назначается в 
зависимости от ….

Режим тепловлажностной обработки ЖБИ выражается в …..
Для изделий из бетона высокой подвижности период подъема температуры при 

тепловлажностной обработке ………………… на 20-30 %.
Установка, применяемая для тепловой обработки изделий из силикатных бетонов, 

НАЗЫВАЕТСЯ……
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа №1
Примерный перечень тем
1. Производство асбестоцементных труб
2. Производство асбестоцементных листов
Примерные задания
Опишите технологию производства асбестоцементных изделий (сырье, состав смеси, 

технологическую схему, основное оборудование, требования, виды, области применения). 
Оценивается качественное оформление домашней работы (объем – не более 25 страниц 
текста, шрифт Times New Roman, размер 14; междустрочный интервал 1,5; выравнивание 



11

по ширине), наличие необходимых разделов при описании технологии, актуальность 
информации, наличие правильно оформленных ссылок на использованные источники.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Номенклатура сборных железобетонных изделий. Необходимо подготовить 

номенклатуру ЖБИ в табличной форме, с указанием названия изделия, его определения и 
изображением (фото, схема, чертеж)

Примерные задания
Номенклатура железобетонных изделий для жилищного строительства
Номенклатура железобетонных изделий для промышленных зданий
Номенклатура железобетонных изделий для сооружений специального назначения
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.6. Домашняя работа № 3
Примерный перечень тем
1. Формование мелкоразмерных стеновых изделий
2. Формование кровельных изделий
3. Формование мелких дорожных изделий
4. Формование мелкоразмерных элементов профильного сечения
Примерные задания
Подготовьте презентацию и краткое сообщение на тему "Формование ЖБИ".
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Краткая история развития технологии бетона и железобетона.
2. Основные требования, предъявляемые к сборным бетонным и железобетонным 

изделиям заво-дского изготовления.
3. Классификация бетонных и железобетонных изделий и конструкций.
4. Бетоносмесительные цехи и установки. Состав, классификация, технологические 

схемы.
5. Технологические схемы бетоносмесительных цехов и установок.
6. Склады заполнителей бетоносмесительных цехов и установок. Технологические 

операции, осу-ществляемые на складах, классификация, преимущества и недостатки тех 
или иных видов складов, выбор типа склада.

7. Классификация: складов заполнителей по способу складирования материалов, форме 
и конструкции ёмкостей

8. Склады цемента и добавок бетоносмесительных цехов и установок. Технологические 
операции, осуществляемые на складах, классификация, преимущества и недостатки тех 
или иных видов складов, выбор типа склада.
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9. Дозирование компонентов бетонной смеси, классификация дозаторов, их основные 
типы. Точность дозирования компонентов.

10. Перемешивание бетонных смесей. Классификация бетоносмесителей, их 
характеристики. Принципы перемешивания компонентов бетонных смесей. 
Продолжительность перемешивания, порядок загрузки компонентов.

11. Новые методы получения бетонных смесей (вибрационное, турбулентное, струйное 
перемешивание). Получение горячих бетонных смесей. Автоматическое управление 
производством бетонных смесей.

12. Стальная арматура и арматурные стали. Классификация, механические свойства, 
виды и классы арматуры.

13. Механическая обработка стали при производстве арматуры и арматурных изделий 
(стержни, сетки, плоские и пространственные каркасы, закладные детали). Основные 
технологические операции изготовления арматуры и последовательность их выполнения.

14. Сварка арматуры. Виды электромеханической сварки. Режимы сварки, выбор 
режима сварки.

15. Свариваемость сталей, оценка свариваемости сталей. Стыковая контактная сварка. 
Схемы и виды стыковой сварки, их качество.

16. Технология армирования изделий. Виды армирования, сохранение проектного 
положения арма-туры и закладных элементов в изделии, защитный слой.

17. Классификация способов натяжения арматуры, способы образования арматурного 
каркаса. Ан-керные устройства и зажимы для преднапрягаемой арматуры, их назначение, 
конструкции.

18. Механический способ натяжения арматуры. Определение тягового усилия домкрата 
и величины хода рабочего органа.

19. Электротермомеханический способ натяжения.
20. Электротермический способ натяжения арматуры. Технология армирования, 

определение вели-чины предварительного напряжения и заданной температуры нагрева 
элемента.

21. Контроль усилия натяжения арматуры. Способы передачи усилия обжатия на бетон.
22. Процесс формования бетонных и железобетонных изделий, операции формования и 

их последо-вательность. Способы изготовления изделий, их характеристика, выбор 
способа производства.

23. Формы для изготовления ЖБИ: требования, классификация, формоёмкость 
производства, коэф-фициент использования форм, оборачиваемость форм. Формы 
рационального типа для изготовления бетонных и железобетонных изделий.

24. Смазывание форм. Требования к смазкам, виды смазок, их характеристика, выбор 
вида смазки. Контроль состояния форм и их ремонт.

25. Процесс формования изделий и конструкций, задачи, оценка качества, выбор 
способа формова-ния. Вибрационные методы формования.

26. Процесс формования изделий и конструкций, задачи, оценка качества, выбор 
способа формова-ния. Формование методом литья, с применением прессования, 
центробежный способ.

27. Классификация методов формования изделий по видам механических воздействий 
на бетонную смесь, их характеристика.

28. Формование изделий и конструкций на стендах. Особенности стендового способа 
производства, преимущества и недостатки. Разновидности стендового способа.
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29. Типы формовочных стендов (протяжные, пакетные, короткие). Особенности 
формования изде-лий на этих стендах.

30. Стендовый (агрегатный) способ производства железобетонных изделий. 
Бетонирующий ком-байн, безопалубочное непрерывное формование изделий.

31. Формование изделий в вертикальных формах и кассетах. Особенности кассетного 
способа фор-мования, типы кассетных установок, пути повышения их оборачиваемости.

32. Кассетно-конвейерные линии для формования железобетонных изделий.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Формование объемных элементов. Формующие установки. Кассетное, поярусное и 

непрерывное формование изделий.
2. Формование труб и трубчатых элементов. Классификация железобетонных труб, их 

преимуще-ства. Производство труб методом центрифугир ования.
3. Производство железобетонных преднапряженных труб методом 

виброгидропрессования.
4. Производство железобетонных труб методом радиального прессования. Технология 

труб из са-монапряженного железобетона.
5. Производство железобетонных опор линий электропередач. Производство труб 

способом вибро-прессования и вертикально-подвижным способом.
6. Формование изделий с помощью торкретирования, экструзии и роликового 

прессования.
7. Формование мелкоразмерных изделий (камней и блоков). Формующие установки и 

технология. Изготовление железобетонных шпал.
8. Формование железобетонных блоков для тоннелей метрополитена.
9. Особенности изготовления изделий из ячеистого бетона. Классификация ячеистых 

бетонов, виды изделий, технология формования изделий, твердение бетонов.
10. Особенности производства изделий из силикатного бетона. Силикатные бетоны - 

определение, классификация, способы получения изделий, особенности технологии по 
сравнению с техноло-гией обычных бетонов, автоклавная обработка.

11. Особенности производства изделий из гипсовых вяжущих и гипсобетонов. 
Особенности гипсо-вых вяжущих, заполнители гипсобетонов, приготовление гипсовой и 
гипсобетонной смесей.

12. Формование гипсовых и гипсобетонных изделий (ГКЛ, ГВЛ, гипсобетонные 
крупные стеновые блоки). Особенности смесительного оборудования для приготовления 
гипсовых и гипсобетон-ных смесей.

13. Особенности формования и уплотнения бетонных смесей при монолитном 
возведении зданий и сооружений. Уход за твердеющим бетоном в построечных условиях.

14. Тепловая обработка бетона и железобетонных изделий, общие положения. 
Классификация методов ТВО бетонных и железобетонных изделий.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-7 П-2 Домашняя работа 
№ 2
Домашняя работа 
№ 3
Домашняя работа 
№1
Зачет
Контрольная 
работа  № 2
Контрольная 
работа  № 3
Контрольная 
работа  №1
Лабораторные 
занятия
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


